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FFIIBBRREE  CCHHIIMMIICCEE  SSIINNTTEETTIICCEE  
  

 

Fibrele textile chimice sintetice sunt fibre obţinute din polimeri sintetici 

şi se clasifică astfel: 

1) fibre sintetice heterocatenare: 

a) de policondensare: 

 poliamida (PA) 

 poliesterul (PES) 

b) de poliadiţie:  

 poliuretanice (PUR) 

2) fibre sintetice carbocatenare: 

─ de polimerizare: 

 poliacrilonitrilice (PNA sau PAN) 

 polietilenice (PE) 

 polipropilenice (PP) 

 polialcoolvinilice (PAV sau PVA) 

 policlorvinilice (PVC sau PCV). 

  

11..  FFiibbrraa  ddee  ppoolliiaammiiddăă  

  

 Materia primă este fenolul obţinut din gudroanele de la distilarea 

cărbunelui, ţiţeiului sau lemnului. 

 

 Proprietăţi: 

 Din punct de vedere al rezistenţei la frecare, fibrele poliamidice ocupă primul 
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loc în comparaţie cu toate fibrele textile. La acţiunea razelor solare, rezistenţa lor 

scade. 

Comportarea la ardere: ard în flacără, transformându-se într-o masă brună, 

sticloasă. La scoaterea din flacără se sting şi topitura formează bule care plesnesc şi 

emană un miros caracteristic de ţelină sau piridină. 

Sunt rezistente la acţiunea ciupercilor, bacteriilor, moliilor. Se spală foarte uşor 

în apă rece, nu se contractă, nu se împâslesc. Călcatul este facultativ. 

 

 Întrebuinţări: articole de îmbrăcăminte, articole tehnice. 

 

22..  FFiibbrraa  ddee  ppoolliieesstteerr  

  

 Materia primă este petrolul din care se obţine acidul tereftalic şi 

etilenglicolul. 

 

 Proprietăţi: Prezintă higroscopicitate foarte redusă (0,4 %), rezistenţă la 

acţiunea temperaturilor ridicate. Sub acţiunea flăcării se contractă, se topesc formând 

la capăt o gămălie tare la rece. Sub acţiunea căldurii materialele de fixează şi se 

plisează. Fibrele sunt neşifonabile, rele conducătoare de electricitate. Sunt rezistente 

la putrezire. 

 Întrebuinţări: articole de larg consum, articole tehnice. 

  

33..  FFiibbrraa  ddee  ppoolliiaaccrriilloonniittrriill  

  

 Materia primă este gazul metan din care se obţine acetilena şi acidul 

cianhidric, folosite la obţinerea monomerului acrilonitrilic. 

 

 Proprietăţi: sunt deosebit de rezistente la lumină, intemperii, molii şi 

insecte. Spălarea se recomandă să se realizeze în băi la care temperatura să fie maxim 

50° C. 
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Comportarea la ardere: se topesc formând o gămălie brună, apoi iau foc cu fum 

negru, cu miros neplăcut. Fibrele nu se împâslesc fiind contraindicate la fabricarea 

postavurilor şi a stofelor. 

 

 Întrebuinţări: articole de îmbrăcăminte, articole tehnice. 

 


